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合格

客

户

及

样

品

信

息

委托单位 杭州九格品牌管理有限公司

委托单位地址 浙江省杭州市西湖区小和山新苑八区1幢264室

生产单位 /

生产单位地址 /

样品名称 三合一冲锋衣 商标 LightningXStorm

样品数量 1 样品等级 /

货号 23885F 产品等级 /

2023年06月25日至2023年07检验类别 委托检测 样品状态 /

到样日期 2023年07月28日 样品规格 /

检测依据 GB 18401-2010C类，GB/T 21295-2014

》

样品图片

（检验专用章）

签发日期：2023年08月03日

补充说明 委托检验仅对来样负责，不承担连带责任

批准人: 审核人： 报编制人：

检验结论
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测试结果：

检测项目 单位 技术要求 检测方法 检测结果 结论

甲醛含量 mg/kg ≤75 GB/T 2912.1 未测出 合格

pH 值 / 4.0-8.5 GB/T 7573-2009 7.0 合格

异味 / 无异味 嗅觉法 无异味 合格

可分解致癌芳香胺

染料
mg/kg 禁用 GB/T 17592-2011 未测出 合格

水洗尺寸变化率 % ≤5.0
FZ/T 73017 - 2014

第 5.1.2.7
1.9 合格

水洗后扭曲率 % ≤4.0
FZ/T 73017 - 201 第

5.1.2.8.4
0.5

染色牢度耐水 级 ≥4 GB/T 5713-2013 符合 合格

染色牢度耐汗渍 级 ≥4 GB/T 3922-2013 符合 合格

染色牢度耐皂 级 ≥4 GB/T 3921-2008 符合 合格

染色牢度耐干摩擦 级 ≥4 GB/T 3920-2008 符合 合格

外观质量检验 /
FZ/T 73017 -

2014 第 4.4

FZ/T 73017 - 2014

第 5.2
符合 合格

耐磨性能 次 ≥10000 GB/T 21196.2-2007 ＞10000 合格

透气率（洗前） mm/s ≤50 GB/T 5453-1997 ＜1 合格

静水压（洗前）

kPa

（cmH

2o）

面料≥20 GB/T 4744-2013

1、150.1(1531.6)

2、152.5(1556.1)

3、145.3 (1482.6)

4、147.5 (1505.1)

5、149.1 (1521.4)

平均值:148.9(1519.4)

合格

沾水等级（洗前） 级 ≥4 GB/T 4745-2012 4 合格

易去污性能 级 ≥3-4 FZ/T 01118-2012

初始色差(洗涤前):4

洗后色差(洗涤后):

4-5

合格

纤维成分 % FZ/T 01053 FZ/T 01057-2007

外

层

面料
聚酯纤维 100

（贴膜除外）

/里料 聚酯纤维 100

里

层

面料 聚酯纤维 100

里料 聚酯纤维 100

***报告结束***

合格
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注 意 事 项：

1. 报告无“检验报告章”或检验单位公章无效。

2. 未经本实验室书面同意，不得部分复制本报告。

3. 报告无主检、审核、批准人签字无效。

4. 报告涂改无效。

5. 对检测报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内向检测单位提出，逾期不予受理。

6. 委托检测仅对来样负责。


