
地址：北京市通州区玉带河东街 46 号院 A座 4层/4th Floor，No.46 Yudai River East Street，Tongzhou District，Beijing

如若对检测报告有异议，应于收到报告之日起 15 日内向检测单位提出，逾期不予受理。

全国热线：010-53608412 官网：www.bjyztst.com 邮箱：bjyzjclab@163.com

北京英准检测技术服务有限公司

Beijing yingzhun Testing Technology Service Co.，Ltd

检 测 报 告

产 品 名 称: 夏被四件套001

委 托 单 位: 南通伊绵多纺织科技有限公司

检 验 类 别: 委托检验

190111340938

中国认可

国际互认

检测

TESTING

CNAS L13496



第 1 页 共 4 页

地址：北京市通州区玉带河东街 46号院 A座 4层/4th Floor，No.46 Yudai River East Street，Tongzhou District，Beijing
如若对检测报告有异议，应于收到报告之日起 15 日内向检测单位提出，逾期不予受理。

全国热线：010-53608412 官网：www.bjyztst.com 邮箱：bjyzjclab@163.com

190111340938

中国认可

国际互认

检测

TESTING

CNAS L13496

报告编号：YZJC24X0725-215

合格

客

户

及

样

品

信

息

委托单位 南通伊绵多纺织科技有限公司

委托单位地址 南通市通州区川姜镇志南村8组

生产单位 /

生产单位地址 /

样品名称 夏被四件套001 商标 猫人

样品数量 1 样品等级 /

货号 / 产品规格 /

检验类别 委托检测 样品状态 /

到样日期 2024年07月19日 样品参数 /

检测依据 GB/T 22796-2021《床上用品》

样品图片

（检验专用章）

签发日期：2024年07月25日

补充说明 委托检验仅对来样负责，不承担连带责任

批准人: 审核人： 报编制人：

检验结论
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测试结果：

检测项目 单位 技术要求 检测结果 结论

标识 / 应符合GB/T 5296.4-2012要求 符合 合格

外

观

质

量

破损、针眼 cm 破损不允许，针眼小于20 符合 合格

色斑、污渍 处/件 轻微允许3 0 合格

线状疵点 处/面 允许1 0 合格

条块状疵点 处/面 允许1 0 合格

印花不良 / 不影响整体外观 符合 合格

规格尺寸偏差率 % ±2.5 符合 合格

纬斜、花斜 % ≤4.0 0.5

色花、色差 级 ≥3-4 4-5 合格

图案质量 / 不影响整体外观 符合 合格

长宽不齐 cm ≤2.5 0.8 合格

断裂强力 N ≥220 240 合格

顶破强力 N ≥180 220 合格

水洗尺寸变化率 % 2.0～-5.0 -1.0 合格

干洗尺寸变化率 % ±5.0 +2.0 合格

缝针质量

缝纫针

/

跳针、浮针、漏计、脱线1/处，每件产品不

超过3处;偏针不超过 0.5 cm/20 cm
符合 合格

绗缝针

跳针、浮针、漏针每处不超过3针,不允许超

过5处/件;脱线处不超过1cm,不允许超过3

处/件

符合 合格

合格
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测试结果：

检测项目 单位 技术要求 检测结果 结论

缝纫质量 /

轨迹匀、直、牢固,卷边拼缝平服齐直,宽狭

一致,不毛,面/里料缝制错位小于1cm;接针

套正,边口处应打回针

符合 合格

针迹密度:平缝＞10针/3 cm;包缝＞9针/3 cm 符合 合格

绗缝质量 /
轨迹流畅、平服,无折皱夹布;绗缝起止处应

打回针,接针套正,无线头,针迹整齐均匀
符合 合格

耐光色牢度 级 变色≥3 3 合格

耐皂色牢度 级

变色≥3 4-5

沾色≥3 4-5 合格

耐干洗色牢度 级

变色≥3 4-5 合格

沾色≥3 4-5 合格

耐汗渍色牢度 级

变色≥3 4-5 合格

沾色≥3 4-5 合格

耐摩擦色牢度 级

干摩≥3 4 合格

湿摩≥3 3 合格

纤维含量 % 符合GB/T 29862要求 聚酯纤维 100 /

***报告结束***

合格
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注 意 事 项：

1. 报告无“检验报告章”或检验单位公章无效。

2. 未经本实验室书面同意，不得部分复制本报告。

3. 报告无主检、审核、批准人签字无效。

4. 报告涂改无效。

5. 对检测报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内向检测单位提出，逾期不予受理。

6. 委托检测仅对来样负责。


