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合格

客

户

及

样

品

信

息

委托单位 江苏易创包装材料有限公司

委托单位地址 南通市通州区川姜镇志南村17组

生产单位 /

生产单位地址 /

样品名称 冰丝凉席001 商标 猫人

样品数量 1 样品等级 /

货号 / 产品等级 /

2023年06月25日至2023年07检验类别 委托检测 样品状态 /

到样日期 2024年07月19日 样品规格 /

检测依据 T/CTCA 13-2023

样品图片

（检验专用章）

签发日期：2024年07月25日

补充说明 委托检验仅对来样负责，不承担连带责任

批准人: 审核人： 报编制人：

检验结论
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测试结果：

检测项目 单位 技术要求 检测结果 结论

规格尺寸偏差率 % ≥-3.5 -2.0 合格

纬斜、花斜 % ≤4.0 1.5

色花、色差 级 ≥3-4 4 合格

密度变化 % ≤2.5 1.8 合格

疵

点

破损 处 ≤0.3cm，允许3 0 合格

色、污渍 / 不影响外观 符合

线状疵点 处/面 允许3 1 合格

条块状疵点 处/面 允许3 0 合格

图案质量 / 不影响整体外观 符合 合格

缝针质量 /
允许 10cm 内有一针跳针或浮针或漏针;无

脱线;偏针不超过 0.5cm/20cm
符合 合格

包边质量 /

包边整齐，牢固，针迹均匀，齐直，宽窄一

致，不露毛;面线底线松紧适当,边口处应打

回针,针密度＞5针/3cm(席面厚度＜0.8cm)

符合 合格

剥离强力
横向

N ≥7.0
8.0 合格

纵向 9.0 合格

起毛起球 级 ≥3-4 4 合格

耐磨性能 次 ≥20000 21000 合格

水洗后外观 /

样品无破损、无开线现象;粘合、复合部位

不允许起泡、脱落、裂开;绗缝线不允许断

线、开线

符合 合格

填充物 / 安全、洁净、卫生、无杂质、无异味 符合 合格

断针及金属异物 / 不得残留 符合 合格

耐水色牢度 级
变色≥3 3 合格

沾色≥3 3 合格

合格

合格
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测试结果：

检测项目 单位 技术要求 检测结果 结论

耐洗色牢度 级
变色≥3 3 合格

沾色≥3 4 合格

耐汗渍色牢度 级
变色≥3 4 合格

沾色≥3 3

耐摩擦色牢度 级
干摩≥3 4 合格

湿摩≥3 3 合格

甲醛含量 mg/kg ≤75 未检出 合格

pH值 / 4.0～8.5 7.1 合格

可分解致癌芳香胺染料 mg/kg 禁用 未检出 合格

吸湿性

吸水率 % ≥100 120 合格

滴水扩散时间 s ≤4 2 合格

芯吸高度 mm ≥60 70 合格

速干性
蒸发速率 g/h ≥0.12 0.15 合格

透湿量 g/（m2·d） ≥6000 8000 合格

APEO

OP、NP合计

mg/kg

≤10 ＜1

OP、NP、OPEO、

NPEO合计
≤100 ＜5 合格

接触凉感系数(qmax) J/cm2·S ≥0.25 0.28 合格

纤维成分 % 符合 GB/T 29862 要求 聚酯纤维 100 /

***报告结束***

合格

合格
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注 意 事 项：

1. 报告无“检验报告章”或检验单位公章无效。

2. 未经本实验室书面同意，不得部分复制本报告。

3. 报告无主检、审核、批准人签字无效。

4. 报告涂改无效。

5. 对检测报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内向检测单位提出，逾期不予受理。

6. 委托检测仅对来样负责。


