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合格

客

户

及

样

品

信

息

委托单位 成都天博家具有限公司

委托单位地址 成都市双流区东升街道永乐村一组

生产单位 /

生产单位地址 /

样品名称 钢质管 商标 /

样品数量 1 样品等级 /

货号 / 产品规格 35*61mm，29*55mm，35*45mm

检验类别 委托检测 样品状态 /

到样日期 2024年09月06日 样品参数 /

检测依据
GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》，QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层

和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验 (NSS)法》，QB/T 3832-1999《轻工产品金

属镀层腐蚀试验结果的评价》

，

备注

（检验专用章）

签发日期：2024年09月13日

补充说明 委托检验仅对来样负责，不承担连带责任

批准人: 审核人： 报编制人：

检验结论
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测试结果：

检测项目 单位 技术要求 检测结果 结论

人造气氛腐蚀试验

（铜加速乙酸盐雾试

验100h）

外观

级
连续喷雾100h，简易10级制定级法不低

于7级(10级为最好，0级最差)

10 合格

基体 10 合格

耐腐蚀等级

（中性盐雾试验

100h）

外观

级
连续喷雾100h，评级不低于8级(10级为

最好，0级最差)

10

基体 10 合格

***报告结束***

合格
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注 意 事 项：

1. 报告无“检验报告章”或检验单位公章无效。

2. 未经本实验室书面同意，不得部分复制本报告。

3. 报告无主检、审核、批准人签字无效。

4. 报告涂改无效。

5. 对检测报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内向检测单位提出，逾期不予受理。

6. 委托检测仅对来样负责。


