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合格

客

户

及

样

品

信

息

委托单位 上海希一实业有限公司

委托单位地址 上海市奉贤区星火开发区莲塘路251号14幢21184室

生产单位 /

生产单位地址 /

样品名称 本迪胶棉滚轮拖把 商标 本迪

样品数量 1 样品等级 /

型号 /

检验类别 委托检测 样品状态 /

到样日期 2026年01月07日 样品参数 /

检测依据 QB/T 4318-2012《胶棉拖把》

样品图片

（检验专用章）

签发日期：2026年01月13日

补充说明 委托检验仅对来样负责，不承担连带责任

批准人: 审核人： 报编制人：

检验结论
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测试结果：

检测项目 技术要求

检测结果

单项判定

1# 2# 3#

标志

标明产品名称、制造厂名、厂址；产品质量 检

验合格证；产品执行标准编号；商标；胶 棉

头规格尺寸；规格尺寸、型号、材质(胶 棉

头、拖杆)。

符合 符合 符合 合格

外观质量

金属件边缘应光滑无毛刺，杆件顺直，不应 有

划伤、凹坑；拖把头装置固定牢固，不应 有

变形。

符合 符合 符合 合格

塑料件颜色应均匀，边缘光滑，不应有毛刺 、

锐边。
符合 符合 符合 合格

胶棉头表面应清洁，无缺料、破裂，无污迹 符合 符合 符合

规格尺寸

厚度

铁杆≥0.38mm

0.40mm 0.40mm 0.40mm

合格

铝合金杆≥0.70mm

不锈钢复合杆≥0.50mm

外径 固定杆 外径≥21mm 25mm 25mm 25mm

拖把全长 1150～1500 mm 1300mm 1300mm 1300mm

胶棉头

胶棉头规格尺寸应明示在产品上。 符合 符合 符合

直径 50～70mm 60mm 60mm 60mm

滚压式

长度 250～400mm 380mm 380mm 380mm

金属夹片厚度≥0.70mm 0.84nm 0.80mm 0.88mm

合格
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测试结果：

检测项目 技术要求

检测结果

单项判定

1# 2# 3#

使用性能

经 5.3.1 试验后，胶棉头不应脱落、破损。 符合 符合 符合 合格

吸水率

□干胶棉头吸水率应不

小于 450%

☑ 湿胶棉头应不小于

150%

361% 410% 395% 合格

挤干率 胶棉头挤干率不得少于 70%。 75% 74% 75% 合格

挤水拉手拉力应不大于 90N 符合 符合 符合

耐用性能
经 5.4 试验后，胶棉头仍能恢复原状，产品零

部件不应脱落，不应断裂。
符合 符合 符合 合格

杆部强度
经 5.5 试验后，杆部不断裂，永久性变形量应

不大于 5mm。
符合 符合 符合 合格

部件结合牢度 经 5.6.2 试验后，手柄不应脱落。 符合 符合 符合 合格

***报告结束***

合格
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注 意 事 项：

1. 报告无“检验报告章”或检验单位公章无效。

2. 未经本实验室书面同意，不得部分复制本报告。

3. 报告无主检、审核、批准人签字无效。

4. 报告涂改无效。

5. 对检测报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内向检测单位提出，逾期不予受理。

6. 委托检测仅对来样负责。


